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Kaipola Recycling Oys-posti lassi.hietanen@kaiporec.fi

Lassi Hietanen
Tehtaankatu 1

42220 Jämsä

FINLAND
Näyte-erä EUAB30-00021290
Asiakkaan tilausnumero

Näytenumero Näytteen nimi748-2022-00009593 Kaipolan tuhkanäyte, kalkinsyöttö 

koeajo

Näytteen kuvaus Asiakkaan näytetunnisteTuhka

Näytteenottopiste

Näytteenoton aloitus 

(polttoaine)
23.5.2022

Menetelmä Tulos (MU) Raja-arvoAnalyysi Yksikkö

Yleiset kiinteästä aineesta tehtävät tutkimukset

Kuiva-ainepitoisuus SFS 3008; SFS-ISO 11465; 

SFS-EN 15934

100 1,5%RZ (a)

PAH

Asenafteeni SFS-EN 15527 <0,01mg/kg kaRZ (a)

Asenaftyleeni SFS-EN 15527 <0,01mg/kg kaRZ (a)

Antraseeni SFS-EN 15527 <0,020mg/kg kaRZ (a)

Bentso(a)antraseeni SFS-EN 15527 <0,01mg/kg kaRZ (a)

Bentso(b/j)fluoranteeni SFS-EN 15527 0,013 0,0044mg/kg kaRZ (a)

Bentso(k)fluoranteeni SFS-EN 15527 <0,01mg/kg kaRZ (a)

Bentso(a)pyreeni SFS-EN 15527 <0,01mg/kg kaRZ (a)

Bentso(g,h,i)peryleeni SFS-EN 15527 <0,01mg/kg kaRZ (a)

Dibentso(a,h)antraseeni SFS-EN 15527 <0,01mg/kg kaRZ (a)

Fenantreeni SFS-EN 15527 <0,020mg/kg kaRZ (a)

Fluoreeni SFS-EN 15527 <0,01mg/kg kaRZ (a)

Fluoranteeni SFS-EN 15527 0,016 0,0037mg/kg kaRZ (a)

Kryseeni SFS-EN 15527 <0,01mg/kg kaRZ (a)

Indeno(1,2,3-cd)pyreeni SFS-EN 15527 <0,01mg/kg kaRZ (a)

Naftaleeni SFS-EN 15527 <0,05mg/kg kaRZ (a)

Pyreeni SFS-EN 15527 <0,01mg/kg kaRZ (a)

Summa 16 EPA-PAH (upper bound) SFS-EN 15527 0,23mg/kg kaRZ (a)

L/S2, 2-vaih. rav.testi SFS-EN 12457-3

pH L/S=2 SFS-EN ISO 10523:2012.; 

SFS-EN 12457-3:2002

12,6 0,3YB (a)

Sähkönjohtavuus L/S=2 SFS-EN 27888:1994; 

SFS-EN 12457-3:2002

1500 300mS/mYB (a)

Arseeni (As) L/S=2 SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

0,003 0,002mg/kg kaYB (a)

Barium (Ba) L/S=2 SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

0,93 0,14mg/kg kaYB (a)

Kadmium (Cd) L/S=2 SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

<0,001mg/kg kaYB (a)

Kromi (Cr) L/S=2 SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

0,33 0,050mg/kg kaYB (a)
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Kaipola Recycling Oys-posti lassi.hietanen@kaiporec.fi

Lassi Hietanen
Tehtaankatu 1

42220 Jämsä

FINLAND
Näyte-erä EUAB30-00021290
Asiakkaan tilausnumero

Näytenumero Näytteen nimi748-2022-00009593 Kaipolan tuhkanäyte, kalkinsyöttö 

koeajo

Näytteen kuvaus Asiakkaan näytetunnisteTuhka

Näytteenottopiste

Näytteenoton aloitus 

(polttoaine)
23.5.2022

Menetelmä Tulos (MU) Raja-arvoAnalyysi Yksikkö

L/S2, 2-vaih. rav.testi SFS-EN 12457-3

Kupari (Cu) L/S=2 SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

0,092 0,018mg/kg kaYB (a)

Elohopea (Hg) L/S=2 SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

<0,001mg/kg kaYB (a)

Molybdeeni (Mo) L/S=2 SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

0,055 0,008mg/kg kaYB (a)

Nikkeli (Ni) L/S=2 SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

0,004 0,002mg/kg kaYB (a)

Lyijy (Pb) L/S=2 SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

0,94 0,19mg/kg kaYB (a)

Antimoni (Sb) L/S=2 SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

<0,002mg/kg kaYB (a)

Seleeni (Se) L/S=2 SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

0,016 0,010mg/kg kaYB (a)

Vanadiini (V) L/S=2 SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

<0,002mg/kg kaYB (a)

Sinkki (Zn) L/S=2 SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

0,13 0,026mg/kg kaYB (a)

Kloridi L/S=2 SFS-EN ISO 10304-1:2009; 

SFS-EN 12457-3:2002

3800 450mg/kg kaYB (a)

Fluoridi L/S=2 SFS-EN ISO 10304-1:2009; 

SFS-EN 12457-3:2002

<1mg/kg kaYB (a)

Sulfaatti L/S=2 SFS-EN ISO 10304-1:2009; 

SFS-EN 12457-3:2002

2300 280mg/kg kaYB (a)

DOC L/S=2 SFS-EN 1484:1997; SFS-EN 

12457-3:2002

60 9,7mg/kg kaYB (a)

L/S10 kum., 2-vaih rav.t  SFS-EN 12457-3

pH L/S=8 SFS-EN ISO 10523:2012.; 

SFS-EN 12457-3:2002

12,7 0,3YB (a)

Sähkönjohtavuus L/S=8 SFS-EN 27888:1994; 

SFS-EN 12457-3:2002

980 200mS/mYB (a)

Arseeni (As) L/S=10 (Kum.) SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

<0,01mg/kg kaYB (a)

Barium (Ba) L/S=10 (Kum.) SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

42 8,4mg/kg kaYB (a)
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Kaipola Recycling Oys-posti lassi.hietanen@kaiporec.fi

Lassi Hietanen
Tehtaankatu 1

42220 Jämsä

FINLAND
Näyte-erä EUAB30-00021290
Asiakkaan tilausnumero

Näytenumero Näytteen nimi748-2022-00009593 Kaipolan tuhkanäyte, kalkinsyöttö 

koeajo

Näytteen kuvaus Asiakkaan näytetunnisteTuhka

Näytteenottopiste

Näytteenoton aloitus 

(polttoaine)
23.5.2022

Menetelmä Tulos (MU) Raja-arvoAnalyysi Yksikkö

L/S10 kum., 2-vaih rav.t  SFS-EN 12457-3
Kadmium (Cd) L/S=10 (Kum.) SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

<0,005mg/kg kaYB (a)

Kromi (Cr) L/S=10 (Kum.) SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

0,30 0,061mg/kg kaYB (a)

Kupari (Cu) L/S=10 (Kum.) SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

0,41 0,089mg/kg kaYB (a)

Elohopea (Hg) L/S=10 (Kum.) SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

<0,004mg/kg kaYB (a)

Molybdeeni (Mo) L/S=10 (Kum.) SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

0,062 0,010mg/kg kaYB (a)

Nikkeli (Ni) L/S=10 (Kum.) SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

0,010 0,010mg/kg kaYB (a)

Lyijy (Pb) L/S=10 (Kum.) SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

4,2 0,83mg/kg kaYB (a)

Antimoni (Sb) L/S=10 (Kum.) SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

0,037 0,010mg/kg kaYB (a)

Seleeni (Se) L/S=10 (Kum.) SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

<0,04mg/kg kaYB (a)

Vanadiini (V) L/S=10 (Kum.) SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

<0,01mg/kg kaYB (a)

Sinkki (Zn) L/S=10 (Kum.) SFS-EN ISO 17294-2:2016; 

SFS-EN 12457-3:2002

0,36 0,072mg/kg kaYB (a)

Kloridi L/S=10 (Kum.) SFS-EN ISO 10304-1:2009; 

SFS-EN 12457-3:2002

3800 580mg/kg kaYB (a)

Fluoridi L/S=10 (Kum.) SFS-EN ISO 10304-1:2009; 

SFS-EN 12457-3:2002

6,4 4,0mg/kg kaYB (a)

Sulfaatti L/S=10 (Kum.) SFS-EN ISO 10304-1:2009; 

SFS-EN 12457-3:2002

2300 350mg/kg kaYB (a)

DOC L/S=10 (Kum.) SFS-EN 1484:1997; SFS-EN 

12457-3:2002

130 40mg/kg kaYB (a)

Lausunto TehtyYB 

Näytemäärä (astioineen) 1,9kgYB 
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Huomautukset
Tutkimustodistuksen osittainen kopioiminen on sallittu vain laboratorion kirjallisella luvalla. Testaustulokset koskevat vain vastaanotettua ja tutkittua 
näytettä.

RZ = Analysoiva laboratorio on Eurofins Environment Testing Finland (Lahti).
(a) = Analyysit on tehty akkreditoidulla menetelmällä (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T039).
YB = Analysoiva laboratorio on Eurofins Ahma - Oulu.
(a) = Analyysit on tehty akkreditoidulla menetelmällä (SFS-EN ISO/IEC 17025:2017 FINAS T131).

ALLEKIRJOITUS

Tutkimustodistus on sähköisesti hyväksytty.

Anne-Riikka Rautio

Tuotantoyksikön päällikkö
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